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GERÊNCIA DE ENGENHARIA DE ATIVOS DA DISTRIBUIÇÃO

CANIVETE PARA ELETRICISTA

02.111-DT/ED-360
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ARS - 54519

ARS - 54519

HDRC - 38966

HDRC - 38966

WAAV - 49154

DATA: 05/10/2015

MATERIAL ACABAMENTO NOTASENSAIOS DE RECEBIMENTO

ROTINA TIPO

2 - VERIFICAÇÃO DIMENCIONAL 

 - IDENTIFICAÇÃO

 - ACABAMENTO

 - ACONDICIONAMENTO

 - EMBALAGEM

1 - INSPEÇÃO VISUAL:

CABO

PINO DE FIXAÇÃO

PINO DE FIXAÇÃO

LÂMINA

Ø3±1

25±2 16.5±2

1
0
0
±
1
0

27±2

8
5
±
1
0

2±0,2

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE SEJAM MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS.

      (ROCKWELL"C")

     - ENTRE 52 E 60 HRC

1 - DUREZA:

20±2

MADEIRA

- ABS OU 

2) - CABO:

- AÇO INOX

1) - LÂMINA:

FARPAS, LIXADO E ENCERADO

- MADEIRA: LIVRE DE NÓS, FENDAS, 

- ABS: IMITANDO CHIFRE DE CERVO

2) - CABO

POLIDA

1) - LÂMINA:

 4.2 - TIPO: 1 AMOSTRA.

NORMAL, NÍVEL I E NQA 4,0%.

 4.1 - ROTINA: PLANO DE AMOSTRAGEM SIMPLES, REGIME 

4 - AMOSTRAGEM:

3 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS.

- 0,09 kg, NÃO É OBJETO DE INSPEÇÃO.

2 - MASSA APROXIMADA: 

 - NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE NA LÂMINA.

1 - IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL:


