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FIBRA DE VIDRG IMPREGNADA COM RESINA EPOXI COM NUCLEO DE
ESPUMA DE POLIURETANO,

- ELEMENTOS 2 A 9

- TODOS 0S ELEMENTOS
SUPERFICIES LISAS , ISENTAS DE TRINCAS, FISSURAS, REBARBAS E FARPAS;
- ELEMENTO 1 (ELEMENTO PONTA)

1 - IDENTIFICACAO LEGIVEL E INDELEVEL
- NOME E/QU MARCA DO FABRICANTE
- MES E ANO DE FABRICAGAOD,
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ACO INOXIDAVEL - ENSAIOS DE RESISTENCIA ELETRICA: 100% 0O LOTE,
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° ENSAIOS DE RECEBIMENTO 6 - MASSA APROXIMADA DO CONJUNTO- 5,3 kg NAO £ OBJETO DE INSPECAD,
Q 7 - DIMENSOES EM MILIMETROS,
= ROTINA TIPO - CONFORME ASTM-F1826 B - DEMAIS REQUISITOS: VER 02.118-CEMIG-L61
S ol 1 - INSPECAO VISUAL 1 - FLEXAO HORIZONTAL,
2158 - IDENTIFICACAO 2 - FLEXAD VERTICAL,
a|ae|o - ACABAMENTO 3 - IMPACTO (QUEDA LIVRE),
- CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS 4 - CORRENTE DE FUGA (TENSAQ APLICADA)
- ACONDICIONAMENTO,
2 - VERIFICACAO DIMENCIONAL;
3 - ENSAIO DE TRACAD, CONFORME ASTM F1826;
4 - RESISTENCIA ELETRICA (RIGIDEZ DIELETRICA}, CONFORME ASTM F1826;
5 - FORCA DAS MOLAS DOS BOTGES DE TRAVAMENTO
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